Résumé:
Le but de ce travail est la préparation des charbons actifs (CA) à base d'un composé lignocellulosique par différentes méthodes d’activation. Un de ces derniers a ensuite subi un traitement oxydant avec l'acide nitrique. Les échantillons sont caractérisés par différentes techniques. 
Les résultats obtenus montrent que la texture poreuse des CA issus des activations chimique et combinée, est d’autant plus développée que le taux de l’agent activant est plus élevé. Les paramètres texturaux des charbons oxydés diminuent avec l’augmentation de la concentration de HNO3. La capacité d’adsorption des CA vis-à-vis du phénol dépend de leurs textures poreuses et leurs structures chimiques. Les capacités d’adsorption du CA3 vis-à-vis de CO2, CH4 et H2 sont très intéressantes.
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