





Résumé : 
Le présent travail a été entrepris dans le cadre de la conversion de l’énergie solaire  en énergie chimique, en l’occurrence la photo réduction du chrome hexavalent en utilisant un procédé photo-catalytique comporte deux systèmes semi-conducteurs et leurs jonctions, CuCr2O4/ZnO, La2CuO4 /SnO2 qui sont synthétisés par voie nitrate.

