


L'objectif essentiel du travail présenté dans ce mémoire, est d'apporter une contribution à l'étude des mécanismes de conduction dans les films minces de PET, en mettant en évidence la nature des porteurs de charge qui constituent 1'une des causes des phénomènes de claquage diélectrique par leur mobilité , leur concentration et leur répartition dans le matériau.

Dans la première partie de notre travail, nous présenterons une synthèse des divers modèles de conduction que l'on rencontre dans la littérature, en vue d'une confrontation ultérieure de nos résultats expérimentaux avec les différentes lois qui régissent ces mécanismes.

Un calcul numérique des courants de décharge électrique, à partir d'une distribution donnée de la charge d'espace à l'instant initial (t = 0) de dépolarisation, fera J'objet du deuxième chapitre.

La technique de mesure des courants de charge et de décharge électrique et le    
Dispositive  expérimental utilisé seront présentés au troisième chapitre.

Le dernier  chapitre  portera  sur la présentation  de l'ensemble  des résultats  de   mesure, obtenus sur des échantillons de PET métallisés en Aluminium, et leurs interprétations.


