



L'étude du comportement électrochimique du titane pur et du binaire Ti70Cu30, dans une solution aqueuse de NaCl 3% aérée, par la méthode de polarisation potentiodynamique, nous a permis de conclure que l'alliage Ti70Cu30 tient mieux à la corrosion que le titane pur ,
aux températures de 25, 35, 45 et surtout à 55 °C, où le binaire résiste bien  à  la corrosion 
 (icor (Ti70Cu30) =  1.3 A.cm-2, icor (Ti) =  12.22 A.cm-2 ).
L'étude de l'efficacité inhibitrice du benzotriazole sur les deux échantillons montre que le taux d'inhibition maximum de BTAH sur le binaire  nécessite une plus faible concentration en BTAH que pour le titanede surface de haute fréquence (Surface Electromagnetic Wave
ou Surface Plasma Wave) et la corrugation donne lieu à un courant non-linéaire, à même de générer des ondes électromagnétiques détectables par les satellites et les  radars.
