



Cette étude porte sur les équilibres  entre phases  se produisant dans l 'angle riche en  fer
de quatre systèmes ternaires : Fe-V-C , Fe-Ti -C, Fe-Ta-C et Fe-Cu-C.
La première partie consacrée  au  système  Fe-V-C  présente  des résultats  qui  viennent
compléter les études antérieures publiées sur ce système
La  deuxième  partie  est  consacrée  au  système ternaire  riche  en  fer  Fe-Ti-Cy
La  troisième partie  v ise  l 'étude  d u te rnaire  Fe-Ta-C.
Dans la dernière partie de ce travail , nous présentons les resultants obtenus sur une série d'al liages ternaires FeCuC /
Une étude comparative des q uatre systems fait ressortir des analogies et des
d ifférences quant à la nature ,  la  morphologie ,  la  composition des phases de
solidification formées dans ces ternaires.
Les systèmes étudiés peuvent  servi r de modèles pour d iscu ter des  équilibres  entre phases en relation avec l es microstructures dans les alliages industriels  tels  q ue l es fontes  blanches.   l es aciers à outils ou  les com posites. La  méthodologie adoptee dans ce travail peut etre étendue à d'autres ternaires peu ou mal connus  

