Ce travail se situe sur l’oxydation du méthane sur des catalyseurs à base de palladium déposés sur différents supports.L’activité catalytique du palladium dépend de la taille des particules du métal de la dispersion, de la surface du support et de la structure de PdO qui se forme pendant la réaction. Cette activité dépend aussi de plusieurs paramètres qui sont la nature du support [3,4], les impuretés [5,6] et certains additifs [7,8]. Dans le cadre de ce travail, il nous a paru intéressant d’étudier l’évolution de la réaction d’oxydation du méthane par une nouvelle méthode qui consiste à stocker au
préalable de l’oxygène sur le catalyseur avant d’injecter par pulses le méthane. Les catalyseurs étudiés sont à base de palladium déposé sur cérine CeO2, zircone ZrO2 et sur un support mixte Ce0.6Zr0.4O2).
