Résumé :

La présente étude se propose de comparer, selon un point de vue statistique et non analytique, les dosages des différents composants du béton d’une manière exhaustive pour une seule classe de ciment et ceci pour les différents paramètres utilisés à savoir : la taille maximum des agrégats, le module de finesse, la consistance du béton et la résistance à la compression du même béton pour les trois méthodes retenues.
[bookmark: _GoBack]Les résultats obtenus découlent de l’essai de recherche de corrélations entre les composants du béton des trois méthodes objet de l’étude. Ceci permet la recherche d’une méthode de composition de béton optimale, synthèse de la plupart des méthodes utilisées.
