Résumé :
Au cours de cette étude, nous avons sélectionné deux sortes d’argiles Algériennes, de Maghnia et de Mostaganem. Le choix de ces deux argiles a pour but la comparaison de leurs effets sur l’élaboration de nanocomposites à deux matrice méthacryliques : le polyméthacrylate de méthyle et le polyméthacrylate de butyle.
[bookmark: _GoBack]Dans une première partie, nous avons organomodifié les deux argiles par deux sels d’ammoniums: le bromure d'héxadecyltriméthylammonium, et le chlorure d'héxadecylpyridinium. Dans une seconde partie, nous avons polymérisé par voie radicalaire  in-situ les différents systèmes nanocomposites à base de PMMA ou PBMA, en faisant varier plusieurs facteurs: le type d'argile, le taux de charge et la nature de l'organomodifiant.

