

Des matériaux de formule générale CoxFe(3-x)O4 (x=0, 1, 2, 3) ont été synthétisés par la méthode de co-précipitation et par traitement hydrothermal. Les solides obtenus ont été caractérisés par DRX, MET/EDX, BET/BJH et RTP. Ils ont été évalués, comme catalyseurs, dans la réaction de combustion de l’éthanol, recensé parmi les composés organiques volatils les plus répandus. Une conversion efficace de l’éthanol a été obtenue via ces matériaux, elle a été reliée directement à la température de réduction relativement faible de la phase CoO, ce qui a permis de mettre en évidence le rôle catalytique de cette entité en qualité de phase active. 
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