



Résumé :
[bookmark: _GoBack]Des solides à base de molybdène ou de tungstène supportés sur oxydes et hydroxyde de zirconium et de titane ont été préparés par imprégnation. Les solides ont été calcinés à deux températures  450 et 700°C et ont été caractérisés par les méthodes d’analyse suivantes : diffraction des rayons X , mesure des aires spécifiques, spectroscopie Raman puis testés dans une réaction modèle constituant une réaction test pour l’acidité des catalyseurs qui est la décomposition de l’isopropanol .
       	Les solides présentant les meilleures activités acides ont été choisis comme supports pour la préparation d’une 2ème série de catalyseurs contenant 1% (en masse) en platine et en nickel, préparés par la même méthode d’imprégnation. Cette nouvelle série a été testée dans la réaction d’hydroisomérisation du n-butane. 
