



RESUME
   L'étude des mouvements moléculaires dans le Polyéthylène téréphtalate (PET), par la méthode des courants thermiquement stimulés (CTS) a fait objet d'un grand intérêt au cours de ce travail. Nous avons pu mettre en évidence deux modes de relaxation, l'un principal et l'autre dit secondaire. Ce dernier, désigné par mode B apparaît à basse température et présente un maximum à  . Il est large, peu intense, attribué à des mouvements localisés. Le mode apparaissant à moyennes températures, dont le maximum se trouve à  , est plus intense, étroit et associé à la manifestation diélectrique de la transition vitreuse, où les mouvements impliqués sont d'une plus grande amplitude. L'analyse de la structure fine du mode ? a montré que les temps de relaxation obéissent à la loi d'Arrhenius. L'énergie d'activation relative aux différents processus de relaxation varie de  jusqu'à  en allant vers les hautes températures. Nous avons noté aussi la présence d'un phénomène de compensation qui traduit l'existence d'un mouvement coopératif dans la phase amorphe. La variation des conditions expérimentales nous a permis de confirmer l'origine dipolaire du pic ? ainsi que la nature cinétique de la transition vitreuse.Nous avons étudié l'influence du recuit caoutchoutique sur la structure du matériau, où l'on a mis en évidence, lors d' expériences de courants thermo stimulés, une ségrégation du mode ? en deux composantes, au fur et à mesure que la température de recuit croît. La première attribuée à la phase amorphe libre, qui tend à disparaître partiellement, cédant la place à une nouvelle phase plus rigide (para cristalline) qui se développe avec l'élévation de la température du recuit. Les résultats obtenus par analyse enthalpique différentielle (DSC) ont confirmé ce qui a été obtenu par CTS. En effet, nous avons pu comparer le taux de cristallinité obtenu par la relation empirique établie pour les CTS avec celui issu de l'analyse par DSC.Enfin nous nous sommes intéressés au phénomène du vieillissement physique. L'étude de ce phénomène par CTS, a montré qu'au cours d'une relaxation structurale, la polarisation acquise sera réduite, de même que l'intensité en courant ainsi que l'enthalpie d'activation. Ceci peut s'expliquer par la réduction du volume libre, ce qui entraîne la diminution de la mobilité moléculaire, rendant ainsi difficile les mouvements de dipôles. L'influence du vieillissement physique n'est perceptible que dans un domaine situé entre   et ( ). Il se traduit en DSC, par l'apparition d'un pic endothermique qui vient se superposer au saut de la capacité calorifique sur les thermo grammes. En effet, plus le vieillissement est important plus la mobilité et le volume spécifique sont faibles. Donc, la variation du volume spécifique sera faible et empêche le polymère d'amorcer rapidement son retour vers l'équilibre, impliquant ainsi l'augmentation de l'amplitude du pic endothermique.




