Résumé
L’usure et la corrosion sous contraintes (dans le milieu de refroidissement complexe et agressif) étant très complexe, ce travail a pour objectif, en plus du fait de réaliser deux bi- matériaux (AIS 4130 - ENiCrFe-3) et (AIS 4130 - E309 MoL-17&E316L-17) par rechargement SMAW, de caractériser l’assemblage sous trois formes différentes : Microstructuralement, Mécaniquement et par des Mesures électrochimiques.
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