Dans ce travail, nous avons d’abord appliqué la technique d’inversion de phase  pour l’élaboration de membranes asymétriques à base de polysulfone, dont la porosité et l’hydrophilie sont contrôlées par l’ajout de poly (acrylonitrile-co-sodium methallylsulfonate) (AN69) à la solution du polysulfone (PSf). Ensuite, nous avons modifiée des surfaces de ces membranes par l’adsorption de couches de deux polyélectrolytes : le polyethyleneimine (PEI) et le chlorure du polydiallyl-dimethylammonium (PDADMAC). De telles modifications nous ont apporté une amélioration significative à la résistance de l’adsorption du PEG due à sa faible adsorption sur les couches des polyélectrolytes.

