Le travail entrepris et axé dans le cadre de la " préparation, caractérisation  et étude
 des propriétés d'adsorption des charbons actifs et des hydroxydes doubles lamellaires" a 
porté dans un premier temps sur la préparation de quatre charbons actifs à partir de noyaux 
de datte algériennes par activation chimique à KOH, au ZnCl2,   par activation physique au 
CO2 et par activation combinée en présence de ZnCl2/ CO2.  Les charbons actifs obtenus
 ont été caractérisés par  l'adsorption de l'azote à 77 K, l'adsorption du dioxyde de carbone 
à 273 K, porosimétrie à pénétration de mercure et la microscopie SEM.
Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la synthèse par coprécipitation à 
pH constant des hydroxydes doubles lamellaires (HDLs) à base de Mg-Al et leurs caractérisat
ions par diffraction des rayons X (DRX) et spectroscopie infrarouge (IR)
La dernière partie, comporte une étude comparative des propriétés d'adsorption en
milieux aqueux, des charbons actifs,  des  hydroxydes doubles lamellaires (HDLs) et des 
mélanges (charbon actif - HDL).
Les résultats obtenus montrent que:
Les charbons actifs obtenus présentent des porosités différentes. En effet, le charbon 
préparé par activation chimique au KOH est de nature plus mésoporeuse  que le charbon 
activé au ZnCl2 et au ZnCl2/ CO2,  présentant plutôt une texture microporeuse. Cette 
différence de porosité est directement liée au mécanisme propre d'activation de chaque 
adjuvant chimique.
La capacité d'adsorption des charbons actifs dépend de la surface spécifique, de la porosité du charbon actif et de la nature du composé adsorbé.
L'adsorption en milieu aqueux de la pyridine est comparativement plus importante que celle du dichromate de potassium quelque soit le charbon actif utilisé. En effet, cette différence des valeurs des capacités d'adsorption est due à la charge négative présente sur les ions dichromates,  parce que ces derniers seront repoussés par des sites chargés négativement de la surface des charbons actifs.
L'adsorption de la pyridine  molécule neutre par des liaisons Hydrogène ou interactions de Van der Waals sur les deux HDLs [Mg3AlCl]  et [Mg2AlCl] est  plus faible que l'adsorption ou l'échange du  K2Cr2O7 molécule chargée
