


La recherche de catalyseurs plus performants, plus disponibles et de moindre coût nous a conduit à l'étude de la réaction de reformage du méthane par le dioxyde de carbone en présence de catalyseurs à base de nickel déposé sur l'alumine-a et modifiés  par  des  ajouts  métalliques  (Co,  Ce,  Cu,Fe),  dans  un  domaine  de température de 550 à 730 oc à la pression atmosphérique. Dans ce travail , nous exposerons  au  chapitre  1  l'étude  bibliographique.  Le   chapitre   II,   traite   des différentes techniques expérimentales utilisées .  Le  chapitre  III  sera  consacré  à  la mise  en  oeuvre  du  test  catéllytique.  la préparation  des catalyseurs  et leur caractérisation sera traitée au le chapitre IV. Au chapitre V nous rapporterons  les résultats de l'étude de la réaction CH4+  C02 ,  ainsi  que  la  contribution  de  la réaction inverse du gaz à l'eau (C02  + H2 )  dans  le réformage  sec du méthane . Nous exposons au chapitre VI  les  résultats  d'activités  catalytiques  obtenus  après  une phase de vieillissement -  régénération  provoquée .  Nous  terminerons  par  une discussion et une conclusion .
