Les n-alcanes purs et les mélanges n-aires de n-alcanes présentent un grand intérêt non seulement d'un point de vue fondamental mais également d'un point de vue appliqué. En effet, les mélanges de n-alcanes peuvent conduire en particulier à des matériaux susceptibles de présenter des caractéristiques intéressantes en matière de stockage d'énergie et de protection thermique. Plusieurs articles ont été publiés à l'issue de ces études. Cependant, un travail de modélisation complet des diagrammes de phases reste à faire.
Dans notre laboratoire, des mesures de températures et d'enthalpies de transitions solide-solide et solide-liquide, ont été effectuées par DSC (Differential Scanning Calorimeter) en utilisant un mode continu de programmation de température sur les trois n-alcanes pairs purs ; n-docosane (n-C22H46), n-tetracosane (n-C24H50)                 et n-hexacosane (n-C26H54), sur le mélange binaire n-C22H46 +  n-C26H54 et sur le mélange ternaire n-C22H46 + n-C24H50 + n-C26H54, à partir de la température des phases ordonnées de basses températures (293,15 K) jusqu'à la température de la phase liquide au-dessus du point de fusion de l'alcane le plus lourd dans la série                 (338,15 K pour n-C26H54). Ces deux systèmes n'ont pas été étudiés auparavant d'après nos recherches bibliographiques.
Pour réaliser le diagramme ternaire n-C22H46 + n-C24H50 + n-C26H54, il est indispensable d'étudier le comportement thermodynamique des trois n-alcanes purs qui le constituent et qui représentent les sommets du triangle, et leurs trois systèmes binaires qui composent ses côtés. De ce fait, nous avons utilisé les principaux résultats thermodynamiques et structuraux issus de la littérature, obtenus sur les deux systèmes binaires; n-C22H46 + n-C24H50 et n-C24H50 + n-C26H54. 
Le but de ce travail est d'étudier le comportement thermodynamique et de déterminer les températures et les enthalpies des transitions solide-solide et solide-liquide de ces n-alcanes purs puis les températures et les enthalpies de fusion des mélanges. Le diagramme de phases binaire n-C22H46 + n-C26H54, le diagramme de phases ternaire n-C22H46 + n-C24H50 + n-C26H54 ainsi que les courbes conjuguées isothermes de la nappe solidus et de la nappe liquidus sont déterminées.
