La présente étude traite de la résistance au cisaillement d'un assemblage collé. Les matériaux utilisés sont des composites à renfort tissé, collé ensemble par un adhésif thermodurcissable. Ce dernier se révèle être la partie principale à étudier. Des essais de cisaillement sont donc effectués.  Mais au préalable, la caractérisation des matériaux composites à coller, semble prioritaire. L'optimisation de l'épaisseur du joint de colle s'avère aussi nécessaire, permettant ainsi  d'aborder le volet de l'effet la surface collée sur la résistance au cisaillement. Les résultats expérimentaux obtenus sont discutés tout en appuyant nos analyses par des observations microscopiques obtenus grâce au microscope électronique à balayage (MEB). En effet, ces observations microscopiques permettent de cerner et d'identifier les mécanismes mis en jeu dans ce processus de rupture par cisaillement.
