Des nanocomposites à base de poly(méthacrylate de méthyle), le poly (méthacrylate d’éthyle), le poly méthacrylate de butyle) et le poly (méthacrylate de méthyle-co-4-vinylpyridine) de différents taux en vinyl-4-pyridine et à différents taux en masse en bentonite de Maghnia, ont été élaborés par intercalation en solution et par polymérisation in situ, utilisant le complexe Ni(II) ?-benzoinoxime comme amorceur. Des structures intercalées et partiellement exfoliées d’une stabilité thermique améliorée de ces premiers ont été  mises en évidence par (DRX), (MET), (DSC) et ATG. Une étude de la cinétique de la dégradation thermique non isotherme utilisant les approches de W. Tang et Flyn-Wall-Ozawa, a été menée.
