



RESUME
  Ce mémoire a pour objectif d'analyser le comportement élastique de certains éléments de la famille Tétrafluoroaluminates .  Parmi les Tétrafluoroaluminates,   fait figure de composé de référence puisqu'il est l'un des rares à présenter à haute température la phase de plus haute symétrie. La plupart des constantes élastiques de   ont été mesurées expérimentalement par Ultrasons à basse température et par diffusion Brillouin entre 100 et 700 K à l'approche de ses transitions. Dans ce mémoire, et dans le cadre de la théorie de LANDAU des transitions de phases, les propriétés élastiques de  à l'approche de la première transition du premier ordre (non-ferroïque à  ), sont analysés par une énergie libre de Landau (limitée à l'ordre six) une description quantitative cohérente de l'évolution en température du mode mou     et de la seule constante élastique   affectée par la transition, est obtenue.     Quand à l'approche de la deuxième transition du second ordre de   (ferroélastique impropre à  ), l'étude des  propriétés élastiques de    à l'aide d'une fonction de l'énergie libre de Landau fondée sur les propriétés de symétrie du cristal, et les propriétés de  symétrie du paramètre d'ordre   à deux composantes ( ), révèle un ramollissement important de    et  , un très faible saut  de   et une absence totale d'anomalie dans le reste des constantes élastiques.

    




