Dans le cadre de la recherche de catalyseurs pouvant achever sélectivement toutes les étapes de la synthèse de produits utilisés dans le domaine de la chimie fine, nous avons étudié l'hydrogénation sélective de deux aldéhydes aromatiques (benzaldéhyde et cinnamaldéhyde) en présence de catalyseurs à base de cuivre.
L'alcool benzylique et l'alcool cinnamique sont les produits les plus recherchés car ils sont utilisés respectivement comme des produits de base et des intermédiaires réactionnels pour différentes synthèses organiques.
La préparation des catalyseurs se fait par la méthode d'imprégnation des supports (Si02, C, Ce02,...etc) par le nitrate de cuivre. Il en résulte des catalyseurs ayant une bonne résistance mécanique et une faible sensibilité au phénomène de frittage.

dans une première partie de ce travail, nous avons caractérisé les catalyseurs en utilisant plusieurs techniques physico-chimiques d'analyse. 

La présence sur les catalyseurs Cu/C et Cu/Si02 d'une espèce de cuivre facilement réductible confère à ces catalyseurs des propriétés catalytiques intéressantes.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons étudié l'influence de la température de réaction, pourcentage en cuivre, support et prétraitement des catalyseurs sur la sélectivité et l'activité lors de la réaction d'hydrogénation du benzaldéhyde.
Dans une troisième partie, nous avons étudié l'hydrogénation sélective du cinnamaldéhyde et nous avons fait varier les paramètres: température et support pour examiner leurs influences sur l'activité et la sélectivité des catalyseurs.
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