Resumé
   Dans ce travail nous présentons les résultats d’une étude thermochimique (DSC) de la réaction de précipitation dans l’alliage AZ91. Dans le but de corréler l’évolution structurale de l’alliage aux différentes étapes des thermogrammes de DSC, nous avons réalisé une caractérisation métallographique (Microscopie). A partir des différents thermogrammes établis, nous avons déterminé l’énergie d’activation apparente associée à la précipitation.  Nous avons calculé la force motrice de la précipitation discontinue en utilisant les fonctions optimisées des enthalpies libres de Gibbs des phases (Mg) et (Mg17Al12), qui ont été extraites de Thermocalc. Ces énergies motrices ont aussi été estimées à partir des activités  thermodynamiques des constituants de l’alliage.
