Résumé

Dans ce travail, on se propose de réaliser des traitements de nitruration déposés sur deux types d’aciers présentant une microstructure ferritique: Le premier à base de chrome et molybdène (25CD4) nitruré par bain de sel fondu, et le deuxième à base de chrome, molybdène et vanadium (32 CDV13) traité par nitruration gazeuse. L'objectif principal de ce sujet est d'étudier et de pouvoir comparer l'influence du  traitement de surface réalisés par deux procédés différents sur les propriétés métallurgiques (structurales, microstructurales et mécaniques), ainsi que sur la résistance à la corrosion des aciers ainsi revêtus.
