    l'épaisseur de la couche de corrosion du combustible contribuera fortement à la qualification du combustible déu  réacteur. Il est donc essentiel de prévoir et de limiter l'épaisseur d'hydroxyde qui se forme par plusieurs vitesse et de  phnomènes de corrosion, afin d'assurer d'une part un refroidissement satisfaisant, et d'autre part une épeaisseur
 suffisante de gaine, pour ce faire nous avons utilisé des techniques électrochimique tel que l'OCP, POT LV et la   spectroscopie d'impédance électrochimique, nous avons aussi complété notre travail par des technique de  caractérisation tel que MO et MEB/EDS, DRX et la réflectivité de neutrons.   Ce travail se situe dans l cadre du projet  " étude du comportement électrochimique des  matériaux utilisés dans l'industrie nucléaire ", plus spécifiquement au  matériau de structure qui constituera la gaine du combustible nucléaire sous forme de plaque du réacteur expérimental  NUR, la connaissance de la 

