Résumé :
La caractérisation mécanique et microstructurale du polymère semi-cristallin (polypropylène) extrudé au moyen du procédé d’ECAE nous a permet d’obtenir les résultats suivants :
Les essais de traction du PP par éléments finis ont montré un comportement similaire à ceux de PP vierge et défirent à ceux de PP extrudé.
Les essais de cisaillements du PP réalisés expérimentalement montrent un comportement semblable à ceux figurant dans la littérature.
Des changements dans la structure microscopique de PP déterminé par l’analyse à l’aide de la méthode de la diffraction des RX.                                                                                                     
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