Résumé
L'objectif principal de ce travail est d’étudier le comportement à la corrosion du titane commercialement pur (CP-Ti) et du binaire Ti-3Mo dans différents milieux, à 37°C, d’une part et d'examiner la stabilité des couches d’oxydes formées par voie chimique ou électrochimique des deux échantillons immergés dans SBF, dans une gamme de 30 à 300 min, d’autre part. 
Plusieurs techniques électrochimiques et de caractérisation de surface ont été mises en œuvre pour l’accomplissement de ce travail. L’ajustement effectué à l’aide du logiciel ZView sur les diagrammes expérimentaux conduit aux paramètres électrochimiques relatifs au matériaux immergés dans différentes solutions.

