Résume
L'attaque par les sulfates des matériaux cimentaires demeure d'actualité dans le domaine de la construction en générale, puisque les eaux souterraines susceptibles de venir au contact du béton contiennent des teneurs en sulfates non négligeables (5%).
L’analyse des résultats expérimentaux a montré que la substitution d’une partie du ciment par la pouzzolane naturelle et le laitier dans les bétons et couplée à un superplastifiant réducteur d’eau, améliore d’une façon significative les propriétés de durabilité du béton.
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