RESUME
[bookmark: _GoBack]
Parmi les matériaux les plus récents utilisés, comme additions en remplacement d’une partie du ciment dans les bétons, sont les fines d’argile cuite aux températures de 800°C et 900°C. Ce travail de recherche se base sur des essais expérimentaux qui ont confirmé la pouzzolanicité des fines issues d’argile cuite, ainsi que leur influence sur le comportement rhéologique et mécanique des bétons autoplaçants (BAP).

Les essais expérimentaux montrent que l'ajout de 5% de déchet de brique broyée a permis, non seulement, d'améliorer les résistances mécaniques, mais aussi de favoriser un meilleur comportement rhéologique en matière de fluidité et de stabilité par rapport au témoin.

