


Résumé :

Ce travail a pour objet d’étudier et de modéliser le rendement d’élimination du zinc par une bentonite naturelle de SIG en milieu aqueux. L’étude cinétique d’adsorption du zinc a montré que cette cinétique d’échange est rapide et que la capacité d’adsorption est considérablement affectée par les paramètres opératoires (masse de bentonite, temps de contact, pH, concentration de la solution, vitesse d’agitation et  température). La méthode des plans d’expériences a permis de modéliser le rendement d’élimination du Zinc par la bentonite en fonction de ces paramètres opératoires selon un modèle linéaire. 

