Notre travail présente un double intérêt à savoir la photoproduction de l’hydrogène et la transformation des ions sulfures S2- polluants en ions polysulfures
mois polluants (Sn2-). La photodégradation des produits polluants a fait l’objet de récents travaux [4-6].
Les semi-conducteurs choisis pour notre étude sont de deux types : la Delafossite CuCrO2 et les Spinelles CuM2O4 (M = Co, Fe, Cr, Mn et Al) ; ils présentent une bonne stabilité chimique en milieu alcalin, une faible largeur de la bande interdite (gap) leur permettant d’absorber le maximum du spectre solaire. Leur méthode de synthèse est simple et ne nécessite que des produits bon marché.
Aucune application de la photoproduction de l’hydrogène utilisant des composés de type delafossite n’a été reportée dans la littérature à l’exception des travaux entrepris dans notre laboratoire [7-9]. En ce qui concerne les spinelles, à notre connaissance seuls les spinelles ZnFe2O4 [10], MMn2O4 (M = Cu et Zn) [11] et la solution solide Zn1-xNixMn2O4 [12] ont fait l’objet d’études relatives à la photoproduction de l’hydrogène.
