Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes proposés d’étudier la miscibilité des mélanges binaires constitués de poly(styrène-co-acide méthacrylique)(SAM) ou poly(styrène-co-acide acrylique)(SAA) avec le poly(styrène-co-4-vinylpyridine) (S4VP) et le poly(styrène-co-N,N-dimethylacrylamide) (SAD). Le co-monomère styrène est choisi comme étant une molécule inerte vis-à-vis des interactions spécifiques essentiellement de type liaisons hydrogène, permettant ainsi de diluer les co-monomères acides ou basiques.
