La fixation du cuivre (II), du  zinc (II) et du nickel (II), sur la résine Amberlyst 15  synthétique de type sulfonate en présence d'un solvant polaire (eau, méthanol, éthanol et isopropanol) a été étudiée  par traitement en batch et en colonne. Les concentrations des ions métalliques ont été déterminées  par spectroscopie d'absorption atomique.
L'effet de la nature du solvant a été examiné et une corrélation entre le taux de fixation et la constante diélectrique du solvant a été établie
L'étude a également mis en évidence les effets des paramètres tels que la quantité de la résine et les durés de fixation.
Les résultats obtenus ont montré que la fixation des trois ions métalliques étudiés est quantitative et que la séparation peut être réalisée lors de l'élution avec des réactifs spécifiques.
