Introduction


Dans le cadre de cette étude, nous nous proposons d'améliorer la miscibilité des paires de polymères poly (Méthacrylate d'Ethyle) / poly (Styrène) (PME/PS), et poly (Acrylate d'Ethyle) / poly (Styrène) (PEA/PS ), en y introduisant des groupements fonctionnels antagonistes susceptibles de développer des interactions spécifiques entre les constituants de chacun de ces deux binaires.
La modification de ces polymères est effectuée par copolymérisation radicalaire en solution du Styrène avec le comonomère acide Paracarboxystyrène et des Méthacrylate d'Ethyle et Acrylate d'Ethyle avec les comonomères basiques 4-Vinylpyridine (V4P) ou Méthacrylate du 2-[N, N diméthylamino] éthyle (MAD).
La nature des systèmes binaires poly (Acrylate d'Ethyle) / poly (Styrène-co-Acide Paracarboxystyrène) (PEA/PSPCS), poly (Méthacrylate d'Ethyle) / poly ( Styrène-co-Acide Paracarboxystyrène ) (PME/PSPCS), poly (Acrylate d'Ethyle-co-4-Vinylpyridine) / poly (Styrène-coAcide Paracarboxystyrène) (PEAV4P) / (PSPCS), poly (Méthacrylate d'Ethyle-co-4-Vinylpyridine) / poly (Styrène-co Acide Paracarboxystyrène) (PMEV4P) / PSPCS), poly(Acrylate d'Ethyle-co-Méthacrylate du 2-[N,N diméthylamino] éthyle) / poly(Styrène-coAcide Paracarboxystyrène) (PEAMAD) / PSPCS) et poly (Méthacrylate d'Ethyle-co-Méthacrylate du 2-[N,N diméthylamino] éthyle / poly(Styrène-co-Acide Paracarboxystyrène) (PMEMAD) / (PSPCS), a été examinée à partir des températures de transition vitreuse déterminées par CPG1 et / ou DSC.
La présence d'interactions spécifiques de type liaison Hydrogène dans les systèmes étudiés a été mise en évidence par exploitation des valeurs des températures de transition vitreuse déterminées par DSC, utilisant les approches théoriques de Kwei [86] et de Schneider [87-89] et qualitativement par spectroscopie FTIR.
La Chromatographie en Phase Gazeuse Inverse, sous sa forme gaz-liquide, a permis, dans la zone d'équilibre thermodynamique, à travers la détermination du paramètre d'interaction polymère-polymère, de quantifier l'intensité des interactions spécifiques existant entre les constituants des mélanges PME/PSPCS-3, PMEV4P/PSPCS-3 et PMEMAD/PSPCS-3.
