L'objectif de ce travail est la protection du fer pur et d'un acier au carbone dans une solution de NaCl 3%, à 25°C,  par 2 méthodes distinctes  pour cela cette étude a été divisée en deux parties:
La première partie illustre la protection cathodique par anode sacrificielle et par courant imposé de l'acier au carbone et le fer pur.
La deuxième partie de ce travail présente l'étude du comportement électrochimique de fer pur et d'un acier au carbone en présence et en absence des molybdates comme
