
Résumé
Ce travail est présenté en quatre chapitres.
Le premier chapitre est une synthèse bibliographique sur les le produit pharmaceutique l’ibuprofène utilisés, les procédés d’oxydation avancé (POAs), la réactivité des radicaux OH• et la méthode hydrothermale qui a été optée lors de la synthèse de semi-conducteur.
Le deuxième chapitre consiste en la préparation des matériaux de structure corindon α-(Cu, Fe)2O3 et de structure spinelle AFe2O4 (A = Ni, Zn, Mn) par voie hydrothermale à basse température dans des conditions optimisées , CuO et α- Fe2O3 ont été préparés par le même protocole de synthèse.
Le troisième chapitre est l’étude des caractérisations des matériaux par différentes méthodes physico-chimiques à savoir : DRX, FTIR, MEB, réflectance diffuse, conductivité électrique et les caractérisations électrochimiques et photo-électrochimiques.
[bookmark: _GoBack]Et enfin dans le quatrième chapitre, nous étudions la réactivité de nos matériaux pour la photo-dégradation de l'ibuprofène par photo-catalyse sous irradiation visible Et nous terminons par une conclusion générale.


