
Résumé : 
Le nanocomposite Al-Al4C3 a été élaboré par une méthode non conventionnelle. Elle consiste en un broyage mécanique des éléments élémentaires d’aluminium et du graphite, bien que les renforts (Al4C3) ont été produits in-situ lors d’un recuit de la poudre broyée. 
L’évolution morphologique et microstructurale au cours du broyage et après recuit, ont été déterminées par utilisation des outils de pointe (MEB, HTDRX, TEM-EELS, FIB).
[bookmark: _GoBack]Les résultats ont révélé une répartition homogène des nanorenforts dans une matrice nanostructurée et ont mis en évidence une nette amélioration des propriétés ainsi qu’une stabilité thermique.
